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设计说明
一、主要设计依据

2025年 6月，受建设单位的委托，我公司承担全州县咸水镇人和村大拉口村加油站柑橘产业

路项目一阶段施工图及预算设计任务。整套施工图于 2025年 6月完成。

全州县咸水镇人和村大拉口村加油站柑橘产业路项目，道路现状砂石路，主线总长 2.257493

公里。本项目路面混凝土为自拌，采用人工摊铺。

现场照片如下：

根据现场情况与相应建设计划，结合业主意见，本次设计在原有平面线形和纵坡不变的情况

下，参照《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111

—2019) 等路基、路面相关规定对道路进行硬化,；硬化全长 2.243493 公里。

二、 设计标准及测设经过

(一)设计标准：

1、 技术规范

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

(2)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

(3)《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

(4)《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

(5)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

(6)《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

(7)《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019）

(8)《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

(9)《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

(10)《桂林市农村公路标准化管理指导意见》

(11)其它有关法律、法规、技术规范、规程、标准。

2、主要技术指标：

1、道路技术标准：四级公路(Ⅱ类)

2、设计计算行车速度：15 公里/小时。

3、路基设计宽为：4.5米/5.5米原有路基。

4、路面设计宽为：3.5米/4.5米。

5、桥涵设计荷载：公路—Ⅱ 级荷载。

6、设计洪水频率：桥涵 1/25, 路基 1/25。

三 、路线布设概况

路线布设基本按原路面路线布设。

四、路面结构设计说明

1、设计原则

本次设计按照业主要求以及规范要求路面结构层如下：

路面结构层为

项目分类 厚度（cm）

C30水泥混凝土面层 18

总厚度 18

五、路基施工方法及注意事项

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》的有关规定。

2、路基开工前，施工单位应在全面熟悉设计文件和设计图纸的基础上，进行现场核对和施工调

查。

3、施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根除草、清表土和软土，开挖台阶、填前压实排水

等。

4、路基施工，应尽量避开雨季作业，加强现场排水，开挖后，各种工序要紧密衔接，连续施工，

确保地基和已填筑的路基不被水浸泡。

5、路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项指标均

满足验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各项指标均满足

验收要求。

6、路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》( JTG/T F20—2015)。

7、施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染农田以及大

范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。

8、在进行路面施工前应对路基进行严格检查，路基应密实、 均匀、稳定，无过干使表层松散、

过湿发生“弹簧”的现象。标高、平整度及压实度等各项指标均应符合验收要求。

六、路面施工方法及注意事项

对水泥混凝土面层的要求



DL-01

2

1、粗集料级别应不低于Ⅱ级，应预先筛分成 2～4 个不同粒级，然后再组配而成，其最大公称

粒径不应超过 31.5mm，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTGT F30-2014 表 3.3.2

的要求，集料压碎值应小于 15%，针片状颗粒的含量应小于 15%。细集科级别应不低Ⅱ级。砂的级

配应符合《公路水泥混 凝 土路面施工技术细则》JTGT F30-2014 表的 3.4.1 的要求，砂的细度

模数不宜小于 2.5，砂的硅质含量不应低于 25%，含泥量应小于 2%，严格控制含泥量和小于

0.075mm 颗粒的含量，使表面有良好糙密度。水泥应采用旋窑生产的道路硅酸 盐 水泥、硅酸盐

水泥或普通硅酸盐水泥，28d 抗折强度不小于 6.5MPa，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术

细则》JTGT F30-2014 表 3.1.2 的要求。

2、施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施 工素质以及所选

材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按 28d 弯拉设计强度 4.0MPa 进行

施工配合比试验，以确定最终的施工配合比。施工中所采用的外加剂应满足《公路水泥混凝土路

面施工技术细则》JTGT F30-2014中的要求。

3、建议水泥砼路面配合比设计，采用高效减水剂，在满足施工工作性要求的情况下，尽量用低

水灰比、低砂率，以获得高强度、低收缩、平整耐磨的路用功能。施工混合料检验，建议在施工

现场抽样制件作同条件养生，其强度与标准养 生试样作对比，并用作施工质量的评价。其性能指

标参照水稳层规定执行。

4、施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。

5、雨天；风速在 10.8m/s 以上的 6级以上大风天；现场气温高于 40℃或 拌和物摊铺温度高于

35℃ ;现场连续 5昼夜平均气温低于 5℃ ,夜问最低气温低 于-3℃ ;均不得进行施工。

6、当现场气温高干 30℃ , 拌和物摊铺温度在 30～35℃, 且空气相对湿度小于 80%时，施工应

拔高温季节施工规定进行。当现场连续 5 昼夜平均气温高于 5℃, 夜问最低气温在-3～5℃时，施

工应按低温季节施工规定进行。1～5 级的风天施工，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

JTGT F30-2014 表 10.3.1 的规定，采取措施防止水泥混凝土路面的塑性收缩开裂。

7、在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料 混合堆放，严禁

料堆积水和受泥土污染。还应配备一定数量的蓬、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺

筑的路面造成破坏。

8、运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于 2m，应防止漏浆、漏料、离析。当有明显离

析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术

细则》JTGT F30-2014 中的规定。

9、砼路面的横向缩缝(假缝)应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTGT F30-2014 中的青

关要求及时切缝，不得迟延。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，

高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性

好的材料。采用的填缝材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTGT F30-2014

中有关规定。

10、养生可采用湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。

11、路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D≥5 毫米。平整度抗滑标准：

砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不大于 2.Omm. ，IRI不大于 3.2m/km。

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉口或集镇附近。

12、水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路水泥混凝土路面

施工技术细则》JTGT F30-2014表 11.3.3 的规定。

13、未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTGT F30-2014中的有关规定执行。

七、工程建设条件

1、沿线筑路材料 沿线水泥、涵管、碎石、砂等材料全州县城采购，运距 41km。

2、水 项目位于处有河流、水利渠等取水比较方便。

3、电 公路沿线附近有电网分布，电力充足，用电方便，施工时可与有供电部门协商使用，

确保施工及生活用电。

八、 其它

1、在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术。

2、工程采用 GPS 卫星定位和 RTK 移动站仪器进行实地测量。

3、全部设计采用海地道路 Hard2013、AUTOCAD2006、AUTOCAD2010、AUTOCAD2012

等绘图软件进行内业设计算。
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序号 起讫桩号
长度    
（m）

宽度（m） 行车道（m2） 路肩

备  注

行车道 结构类型

Fr=4.0MPaC30水
泥混凝土

级配碎石基层

砼路面刻纹
（㎡）

挖土方
（m³）

路基整形
（㎡）

M7.5浆砌片
石路肩墙  
宽0.5m
（m³)

M10水泥砂
浆抹面
（㎡）

挖土方
（m³）

原土回填
（m³）

培土路肩
（㎡）

厚       
18cm

厚      
10cm

厚    
28cm

1 K0+000.000 ～ K0+368.000 368.000 3.5 砼路面 1288 - 1288 - 1288 - - - - - 路基整形为现状未硬
化道路，宽度3.5米, 
混凝土为自拌

2 K0+382.000 ～ K0+600.000 218.000 3.5 砼路面 763 - 763 - 763 - - - - -

3 K0+600.000 ～ K1+344.000 744.000 3.5 砼路面 2604 - 2604 - 3348 - - - - 744 
路基整形为现状未硬
化道路，宽度4.5米, 
混凝土为自拌

4 K1+344.000 ～ K2+257.493 913.493 4.5 砼路面 4111 - 4111 - 5024 - - - - 913 
路基整形为现状未硬
化道路，宽度5.5米, 
混凝土为自拌

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计 2243.493 8766 8766 10423 1657 

编制:席志松 复核：赵阳
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序号 起讫桩号

Fr=4.0MPaC30水泥混
凝土面层 (㎡)

级配碎石基层
(㎡)

填土方 (m³) 挖土方 (m³) 清理塌方 (m³)

路肩

备  注
培土路肩

(㎡)厚
18cm

厚
10cm

1 K0+209.000 37.50 - - 30.0 - - 左侧

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

  合计 37.5 30.0 

编制:席志松 复核：赵阳
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中 心 桩 号 结构类型 孔数及管径
长度
（米）

M7.5浆砌
片石端墙
墙身   
（m³）

M7.5浆砌
片石端墙
基础   
（m³）

C25
混凝土
管基  
（m³）

C25
混凝土
涵帽  
（m³）

破除水泥混
凝土路面厚
18cm（m³）

拆除级配碎
石基层厚
10cm（m³）

恢复Fr
=4.0MPaC25
水泥混凝土
厚18cm
（m³）

恢复级配
碎石基层
10cm
（m³）

圆管C30
混凝土
（m³）

圆管钢
筋
（Kg）

挖基土
方
（m³）

原土回填
（m³）

备注

1 钢筋砼圆管涵 1-φ0.3m 16.00 0.61 0.69 4.53 0.18 1.09 120.16 41.04 8.21 

2 钢筋砼圆管涵 1-φ0.5m 8.00 0.87 0.81 3.81 0.24 1.17 89.04 28.25 5.65 

3 K1+294.000 钢筋砼圆管涵 1-φ1.0m 5.00 1.49 1.07 4.03 0.77 1.70 185.19 52.80 10.56 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 合计： 29.00 2.97 2.56 12.36 1.19 3.95 394.39 122.09 24.42 

编制:席志松 复核：赵阳
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Ø3
0

6

净距2.5

22
.6

6

0.5a

（n-2）a

423033

95(45)

3 6

（n-3）aa/2

3

a/2

6

15



0.5a

（n-2）a

665058

95(45)

8

4

8∅

8

（n-3）aa/2

4

a/2

8

15

8

25.3

8



1
00

1
24

99(49)

12
12

（n-2）a

0.5a

0.5a

1 φ8 29 45 13.05 13.05 0.395 5.15

2 Φ10 4 14.3 351 14.04

3 Φ10 4 14.3 382 15.28

1 φ8 29 45 13.05 13.05 0.395 5.15

2 Φ10 5 14.3 1713 17.13

3 Φ10 5 14.3 1867 18.67

1 φ8 29 95 27.55 27.55 0.395 10.88

2 Φ10 8 15.5 2724 27.24

3 Φ10 8 15.5 2970 29.70

1 φ8 29 95 27.55 27.55 0.395 10.88

2 Φ10 10 11.6 3396 33.96

3 Φ10 10 11.6 3704 37.04

管节

长度
(米)

管顶填土

高度H
(米)

钢筋

编号

钢筋

直径

(毫米)

C30砼
体积

(立方米)

每个

管节重
(吨)

钢筋

根(圈)
数n

螺(环)距
a

(厘米)

钢筋

长度L
(厘米)

钢筋

总长

(米)

共长
(米)

1.0

0.5＜H≤6

0.5

0.5＜H≤6

6＜H≤8

6＜H≤8

0.211 0.516

0.422 1.043

56.94

71.00

22.09

35.13

43.81

0.617

0.617

29.32 18.09

35.80

单位

重

(公斤/米)

总重

(公斤)

0.617

0.617

（n-2）a



序号

1 C20混凝土

2

名称 单位 数量

m 0.021

定制青色石板
(500*700*50)

块 1

³
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